Materie prima

Componenta pe straturi a
materialului cu protectie
Lucioasa:

1. Film de protectie din
Polietilena 25-50 microni*

2. Strat nominal de protectie
25 microni

3. Strat de baza tip grund 5
microni

4. Strat solutie pasivizare

5. Strat protectie anorganica
Zinc (2225 g/m2)

6. Miez otel

7. Strat protectie anorganica
Zinc (2225 g/m2)

8. Strat solutie pasivizare

9. Strat protectie organica de
vopsea (PE) 7 microni

10. Membrana Dripstop*

Componenta pe straturi a
materialului cu protectie
Mata:

1. Film de protectie din
Polietilena 25-50 microni*

2. Strat nominal de protectie
35 microni

3. Strat de baza tip grund 10
microni

4. Strat solutie pasivizare

7. Strat protectie anorganica
Zinc (2225 g/m2)

6. Miez otel

7. Strat protectie anorganica
Zinc (2225 g/m2)

8. Strat solutie pasivizare

9. Strat protectie organica de
vopsea (PE) 7 microni

10. Membrana Dripstop*

Componenta pe straturi a
materialului cu protectie de
tip NEOMAT 30:

1. Film de protectie din
Polietilena 25-50 microni *
2. Strat nominal de protectie
60 microni

3. Strat de baza tip grund 30
microni

4. Strat solutie pasivizare

5. Strat protectie anorganica
Zinc (Z275 g/m2)

6. Miez otel

7. Strat protectie anorganica
Zinc (Z275 g/m2)

8. Strat solutie pasivizare

9. Strat protectie organica de
vopsea (PE) 12 microni
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10. Membrana Dripstop*

Componenta pe straturi a
materialului cu protectie de
tip SUPREM 50:

1. Film de protectie din
Polietilena 25-50 microni*

2. Strat nominal de protectie
50 microni

3. Strat de baza tip grund 20
microni

4. Strat solutie pasivizare

5. Strat protectie anorganica
Zinc (2275 g/m2)

6. Miez otel

7. Strat protectie anorganica
Zinc (2275 g/m2)

8. Strat solutie pasivizare

9. Strat protectie organica de
vopsea 12 microni

10. Membrana Dripstop*
*Se aplica la cerere pe
comanda.

é

04-2023-v1



